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Verbesserte Sicherheit beim Beizen

Avesta RedOne™
Spruhbeize 240

Spriihbeize mit reduzierten Beizdampfen!

Viele Verfahren, die fiir das Beizen von korrosionsbestindigen
Stdhlen verwendet werden, fiihren zur Bildung von stick-
stoffhaltigen Dampfen. Die europédische Union hat daher eine
BAT (Best Available Techniques/Beste verfiigbare Technik)
-Richtlinie erlassen, um Emissionen und Beeintrachtigungen
der Umwelt zu vermeiden oder zu reduzieren.

In Entsprechung dieser Richtlinie hat Avesta Finishing Che-
micals eine einzigartige Spriihbeize mit geringer Emission von
Dampfen entwickelt, die Sicherheit wihrend des Beizens durch
Reduktion der stickstoffhaltigen Dampfe um 50 % verbessert.

Die Spriihbeize ist fir folgende Standardanwendungen ge-
eignet:

- Standardstahlgiiten wie 304 und 316

- Kaltgewalzte Bleche

— Beizen im Temperaturbereich 10 — 30 °C.

Fiir anspruchsvolle Anwendungsfélle empfehlen wir die
Verwendung der Spriihbeize 204.

Avesta RedOne Sprihbeize 240

o Stellt die Oberfldche des korrosionsbestindigen Stahls
wieder her, die wihrend der Verarbeitungsvorgéange,
wie SchweifSen, Bearbeiten, Schneiden und Strahlen
beeintréachtigt worden ist. Sie beseitigt Schweifloxide,
darunterliegende chromverarmte Schichten und
andere Verunreinigungen, welche Korrosionsschidden
auslosen konnen.

e Verbessertes Beizergebnis bewirkt eine glinzendere Ober-
flache mit weniger Verfarbung als klassische Produkte.

o Hoherer Wirkungsgrad, verminderter Verbrauch wegen
der sichtbaren roten Farbe und der leichtfliissigen Konsi-

. . . » Avesta RedOne™ Spriihbeize 240 — einfach zu verwenden,
stenz, die zu einer besseren Ausbreitung fiihrt. einfach zu verstehen.

o Gestattet mehr Flexibilitit bei den Beizzeiten. Kann iiber
Nacht einwirken, trocknet nicht aus und beschriankt das
Risiko des Uberbeizens.
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Anwendungshinweise

1. Werkstlick vorreinigen, OI- und Fett mit Avesta Reiniger 401
entfernen, anschlieBend vor dem Beizen mit Wasser spilen. So-
wohl den Reiniger als auch die Spriihbeize mit einer sdurefesten
Pumpe z.B. Avesta Membran Pumpe SP-25 oder Handpumpe 415
aufbringen.

2. Losung vor Verwendung gut umrihren. GleichmaBig Uber die
gesamte Oberflache aufspriihen.

3. Die typische Beizzeit fur die Stahlglten 304/316 betragt 180
Minuten bei 10°C, 90 Minuten bei 20°C und 45 Minuten bei

12

30°C. Das Beizen erfolgt nach mechanischer Vorreinigung mit dem
Avesta Reiniger 401 von kaltgewalztem saurebesténdigen Stahl im
2 D Finish, der mit umhdllten Elektroden geschweiBt wurde. Diese
Beizzeiten stellen das Ergebnis eingehender Versuche dar. Die Beiz-
zeiten konnen unterschiedlich sein in Abhdngigkeit von Stahlgtte,
Oberflachenausfuhrung und SchweiBverfahren.

4. Beizrickstande mit Hochdruckwasserstrahl oder saurebestan-

diger Stahlpinsel entfernen und mit Wasser sptlen. Das Abwasser
soll vor der Ableitung behandelt werden.

Neutralisation und Entsorgung

Abwasser, das im Zusammenhang mit dem Beizen an-
fallt, beinhaltet Sduren und soll mit dem Avesta Neutra-
lisierungsmittel 502 oder mit geloschtem Kalk behandelt
werden, um einen pH Wert von 7 -10 vor der Ableitung
zu erreichen.

Das Neutralisierungsmittel scheidet auch Schwermetall
aus und der entstehende Beizschlamm soll entsprechend
den lokalen Vorschriften entsorgt werden.

Passivierung

Um das Ergebnis dariiberhinaus zu verbessern und das
Risiko von Verfarbungen der Oberfldche zu vermindern,
die durch sogenannte Sonneneinwirkung(?) oder Schmutz
verursacht werden, empfehlen wir die Passivierung nach
dem Beizen mit dem Avesta FinishOne Final Rinse 630, das
die Best Available Technique beim Passivieren darstellt.

Verpackung

Avesta RedOne Spriihbeize 240 wird in 18 kg, 30kg, 220 kg
und 1.200 kg Polyithylen-Féassern / Behiltern geliefert. Die-
se entsprechen den UN-Vorschriften fiir Gefahrstoffe.

Zusatzliche Information

Fiir weitere Details besuchen Sie unserer website
www.avestafinishing.com, wo Sie die Sicherheitsdaten-
blatter und andere niitzliche Hinweise finden.

Lagerung

Avesta RedOne Spriihbeize 240 soll in geschlossenen
Raumen bei Raumtemperatur gelagert werden. Die Be-
hilter miissen ordnungsgemds verschlossen, stehend und
unzugénglich fiir Unbefugte aufbewahrt werden.

Die Produkte sind begrenzt haltbar und sollen nicht linger
als notwendig gelagert werden. Sie haben eine maximale
Lebensdauer von 2 Jahren, wenn sie bei Raumtemperatur
aufbewahrt werden. Wenn Sie héherer Temperatur ausge-
setzt sind, kann sich die Lagerfahigkeit verkiirzen.

Arbeitssicherheit

Avesta Erste Hilfe Spray 910 soll erreichbar sein fiir alle,
die Beizarbeiten durchfiihren. Er wird in einer handlichen
200 ml Spraydose geliefert, und die Zusammensetzung
wurde verbessert, und wirkt gegen kleine Saurespritzer
der Spriihbeize.

Schutzbekleidung: Anwender sollen sdurebestdndige
Schutzbekleidung, Handschuhe und Gummistiefel tragen.
Schutzbrillen oder Gesichtsschutz soll verwendet wer-
den und erforderlichen falls entsprechender Atemschutz
(Chlorid Filter Typ).

Avesta

Finishing Chemicals

Avesta Welding AB Finishing Chemicals
Lodgatan 14, SE-211 24 Malmo, Sweden
Tel: +46 (0)226 821 00, Fax: +46 (0)40 93 94 24

www.avestafinishing.com

Information given in this brochure may be subject to alteration without notice. Care has been taken to ensure that the contents of this publication are accurate but Avesta Welding AB
and its subsidiary companies do not accept responsibility for errors or for information which is found to be misleading. Suggestions for or descriptions of the end use or application of
products or methods of working are for information only and the company and its subsidiaries accept no liability in respect thereof. Before using products supplied or manufactured by

the company the customer should satisfy himself of their suitability.
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